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Anleitung für Erzeugnisse

Probenahme:
Á Erstellung einer 

repräsentativen Probe
Á Definition der Erzeugnisse
Á Homogenisierung oder 

Einzelstoffanalyse

Extraktion von Stoffen
Á Reaktionen, Bildung von 

neuen Komponenten
Á Unvollständige Extraktion
Á Falsch positive Ergebnisse 

(zu hohe Befunde)
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Anleitung für Erzeugnisse

Auswahl geeigneter Analyse- 
methoden
Á Identität der chemischen 

Verbindungen, keine 
Aussagen über den 
verwendeten Grundstoff oder 
Zubereitung

Á Nachweis bestimmter 
Elemente (z.B. Halogene)

Á Mehrere Analysenverfahren 
zur Identifizierung notwendig

Á Quantifizierung

Keine formale Anforderung an 
Methoden und Labors
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Anleitung für Erzeugnisse

Á Grenze 0,1 % (w/w)
1 g/kg oder 1000 ppm

Á Anforderung an die Analytik
für SVHC- Stoffe 0,05% (500 ppm)

Á Messwerte beziehen sich auf den
Gehalt, eine Expositions-
abschätzung ist mit diesen 
Verfahren nicht möglich, 
Grenzwerte für bestimmte
Substanzen 
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Erzeugnisse

Á Anorganische Materialien (Metalle, Legierungen, Glas)
Á Organische Materialien (Kunststoff, Holz, Textilien)
Á Kombinationsmaterialien organisch-anorganische (Computer, 

Handys, Reifen, Kabel)

Á Abhängig vom Material und der Wahrscheinlichkeit des 
Vorkommens werden die Analysenverfahren für die SHVC 
ausgewählt.

Á Gehaltsbestimmung (z.B. Azofarbstoffe, PAK, Schwermetalle)
Á Exposition: Migration, Emissionsuntersuchungen 
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Analytik von SVHC-Stoffen

Glas: Kunststoff:

Diarsenic pentaoxide
Diarsenic trioxide
Sodium dichromate, dihydrate
Lead hydrogen arsenate
Triethyl arsenate

Anthracene
4,4'-Diaminophenylmethane (MDA)
Dibutylphthalate
Cobalt dichloride
Bis(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)
Hexabromocyclododecane (HBCDD)
Alkanes, C10-13, chloro (Short chain 
chlorinated paraffins)
Bis(tributyltin)oxide (TBTO)
Lead hydrogen arsenate
Triethyl arsenate
Benzyl butyl phthalate (BBP)
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Badelatschen

Extremer Geruch
Analyse nach Extraktion mit GC/MS
Ergebnisse
PAK  n. EPA 546 mg/kg
Benzo-a-pyren 8,7 mg/kg 

1-Methylnaphthalin 100 mg/kg
2-Methylnaphthalin 180 mg/kg

Material: weichgemachtes PVC
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Gehalt und Migration

Á Derzeit existiert keine allgemeingültige Prüfmethode zur Erfassung 
des Übergangs von PAK im körpernahem Bereich

Á PAK werden nach Annex XVII REACH-VO ((EG) Nr. 1907/2006) in 
Erzeugnissen nicht spezifisch erfasst (Ausnahme Reifen und Holz)

Á Migration: Wie soll diese durchgeführt werden?
Á Speichel-Schweißlöslichkeit analog Öko-Tex Standard?
Á Simulation mit künstlichem Hautfett?
Á Analog Lebensmittelverpackungen (EN 1186 Teil 14, 15)

Isooctan und Ethanol? 
• Ergebnisse (24h/20°C):
• Migration Benzo-(a)-pyren 3,8% (Ethanol); 5,7% (Isooctan) 
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Badetier-Biber

PVC-Badespielzeug-keine 
Untersuchung auf DEHP
Prüfkammeruntersuchung
Kurzzeit 1 h
TVOC-Gehalt: 43.000 µg/m³ (Toluol- 
Äquivalent)
Einzelverbindungen: 
Á Methylisobutylketon
Á Butylacetat
Á Cyclohexanon
Á Aromatenschnitt C9-C10
Á KW-Stoffgemisch C9-C16
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Stillkissen

Stoffüberzug und Füllung
Á Füllung mit EPS-Granulat (Gehalt an Hexabromcyclododecan

(HBCDD) laut Sicherheitsdatenblatt 0,1%)
Á Messergebnisse:

HBCDD 3.900 mg/kg (0,39%)
Styrol 1.900 mg/kg (0,19 %)

HBCD zugesetzt als Flammschutzmittel
Styrol als Restmonomer im EPS-Granulat
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Gummienten

Ente 
Gelb

Ente 
Grün

Material Poly- 
(vinyl- 
chlorid- 
co- 
malein- 
säure- 
ester)

Poly- 
(vinyl- 
chlorid- 
co- 
vinyl- 
acetat

Nonylphenol
(mg/kg)

>4300 >3200

Ethlyhexansäure
(mg/kg)

>2200 >4100
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Stegosaurus

Gehaltsanalyse:
Bis (2-Ethylhexyl)-isophthalate
DOIP (137-89-3)  8000 mg/kg (0,8%)
2-Ethylhexanol (104-76-7) 130 mg/kg)

Material: Ester-modifiziertes PVC
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Zusammenfassung

Á Analytik hat bei REACH eine nachrangige Bedeutung
Á Verfahren sind nicht standardisiert oder validiert
Á Derzeit keine statistischen Aussagen über das Vorkommen der 

Stoffe der SVHC-Liste in Erzeugnissen
Á Viele problematische Stoffe nicht Bestandteil der SVHC-Liste

(PAK, etc.)
Á Schwierig ist immer die Expositionsabschätzung, da 

standardisierte Verfahren weitgehend fehlen und auch die 
Bewertungsgrundlagen nicht vorhanden sind.

Á Bedarf an Weiterentwicklung!!!


	�Die tägliche Praxis der Laboratorien���
	Eurofins weltweit
	Anleitung für Erzeugnisse
	Anleitung für Erzeugnisse
	Anleitung für Erzeugnisse

